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* Kristallines Abdichungsmittel zur
druckwasserfesten und permanenten
Abdichtung von Beton und zementosen
Baustoffen

* Dichtet gegen hohen Wasserdruck (bis
zu 13 Bar) von der druckpositiven oder
der drucknegativen Seite ab

* Ist permanent aktiv

e Lasst den Beton atmen

Produktbeschreibung

ConCrys Slurry ist ein spezieller katalytischer
Micro-Kristallbildner zur permanenten, Gber-
und unterirdischen Abdichtung von Beton
und zementdsen Baustoffen.

ConCrys Slurry dichtet Beton und zement-
basierte Baustoffe durch Bildung von feuch-
tigkeitssperrenden, wasserunléslichen  Kris-
tallen ab. Der aktive Wirkstoff diffundiert in
das Porengefige des Betons der Feuchtigkeit
entgegen (wdchst ohne Nachapplikation wie
ein Pilzgeflecht nach).

Eindringtiefen von Gber 40 cm konnten bei
feuchtem Beton gemessen werden.

Die Anwendungsgebiete umfassen alle Objek-
te aus Beton und zementhaltigen Baustoffen
wie Keller, Béden, Fundamente, Parkhduser,
Klaranlagen, Auffangbehdilter,  Trinkwasser-
tanks, Kraftwerksanlagen, Stitzmauern, Tun-
nel und Schachte, Abwassersysteme, Bricken,
Schwimmbéder, Terrassen, Flachddcher, Auf-
zugs- und Serviceschéchte usw.

Ideal als Abdichtung unter Estrichen (Estrich
auf Trennlage oder schwimmender Estrich).

Prifzeugnisse nach den DVGW-Arbeitsblét-
tern W-347 und W-270 liegen vor.
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Werterhaltung am Bau

Made in Germany
Dringt tief in die Betonstruktur ein

Verschlief3t selbststéindig Kapillare und
Haarrisse bis ca. 0,4 mm

Schitzt gegen Korrosion
Umweltfreundlich und nicht giftig

Zugelassen fir den Einsatz im Kontakt
mit Trinkwasser

Eigenschaften

Dichtet gegen hohen Wasserdruck (bis zu
13 Bar) von der druckpositiven oder der
drucknegativen Seite ab.

Ist permanent reaktiv. Das heif3t, dass
bei erneutem Auftreten von Feuchtigkeit
der Beton durch die Bildung neuer Kris-
talle geschutzt wird. Ohne Feuchtigkeit ist
ConCirys Slurry nicht aktiv.

Dringt tief in die Struktur des Betons
ein und dichtet selbststdndig und
dauverhaft die Kapillaren und feucht
werdende Haarrisse bis ca. 0,4 mm ab.
Auch nachtréglich auftretende Haarrisse
werden selbststéndig abgedichtet.

Wird integraler Bestandteil des Betons:
Reiflen oder Loésen wie bei Folien oder
Beschichtungen ist nicht méglich.

Kein trockener Untergrund erforderlich
und deshalb keine aufwéndige Trock-
nung des Untergrundes nétig: Im Gegen-
teil, ConCrys benétigt einen nassen Unter-
grund zur Reaktion.

Es sind keine weiteren SchutzmafBBnahmen,
wie  Feuchtigkeitssperren  bei  hinter-
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fullten Spundwénden, Kellerwénden oder
-béden, erforderlich.

* Die Abdichtung kann von der Innenseite
erfolgen, was kostenintensive Ausschach-
tungen erspart.

* Erméglicht die nachhaltige Austrocknung
des Bauteils.

e |st sowohl in Alt- als auch Neubauten
einsetzbar.

* Schitzt gegen Korrosion und Karbonatisie-
rungsprozesse.

* Wird nicht durch UV-Einwirkung beein-
tréchtigt.

* Bewirkt eine drastische Reduzierung der
Wasser- und Chloridaufnahme des Unter-
grundes und erhdht somit die Lebensdauer
des Baustoffs.

* Macht den Beton gegen chemische
Angriffe  durch Chloride, Meerwasser,
Sulfate, Nitrate und Karbonate in pH-Wert-
Bereichen von 3 bis 12 widerstandsfahiger.

* Stellt einen optimalen Schutz gegen Frost-/
Tau-Schédden und Korrosion der Armie-
rung dar.

* Ist umweltfreundlich und nicht giftig.

e |st fir den Einsatz im Kontakt mit Trink-
wasser zugelassen.

Untergrundvorbereitung

Die zu behandelnden Flachen missen sau-
ber, 6l- und fettfrei sowie frei von Schaldl,
Zementschldmme, Anstrichen, Ruf3, Staub,
Moos, AusblUhungen etc. sein.
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Das Porengefige des Betons muss durch
geeignete Mafnahmen (Sand- oder Was-
serstrahlen, Atzen) gedffnet werden, um das
Eindringen von ConCrys Slurry in den Unter-
grund zu ermdglichen.

Anschluss-, Konstruktions- und Dehnfugen
sind durch geeignete Mafinahmen zu schit-

zen (Abkleben).

Schadhafte Stellen

Kiesnester und Lécher sind anzurauen.

Abgeplatzte Stellen sind bis zum tragféhigen,
festen Untergrund abzutragen.

Sichtbare Risse, die breiter als 0,4 mm
sind, mUssen auf eine Breite und Tiefe von
ungefdhr 20 x 20 mm U-férmig aufgefrast
werden.

Der Staub ist sorgfaltig abzusaugen.

Diese Stellen mit klarem Wasser vorndssen.
Danach ConCrys Slurry mit einem Pinsel
auftragen. Wenn diese Schicht noch feucht-
klebrig ist, zementdser Reparaturmértel in die
Vertiefungen gut einpressen - ggf. mit Hilfe
eines Hammers und Holzpflocks - und mit
einer Latte bindig abziehen.

Wasserdurchbriche sind  mit  ConCrys
DryFast zu stopfen. Fur weitere Informationen

verweisen wir auf das entsprechende techni-
sche Merkblatt.

Fehlerhafte Dehnungs- und Arbeitsfugen
sowie durch Spannungen verursachte Risse
mUssen mit flexiblen Materialen repariert
werden.

Vorndssen des Untergrunds

Der Beton muss unbedingt mehrmals mit
klarem Wasser bis zur Séttigung vorgendsst
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werden. Dadurch wird das Eindringen des
Wirkstoffes und das Wachstum der Kristal-
le begunstig. Zum Zeitpunkt der Auftragung
muss die Oberfldche mattfeucht sein.

Uberschissiges Wasser ist vor der Auftragung
der Slurry zu entfernen. Wenn andererseits
die Betonoberfléche vor der Auftragung der
Slurry bereits ausgetrocknet ist, muss sie
nochmals befeuchtet werden.

Produktvorbereitung

ConCirys Slurry sollte stets in einem sauberen
Gefaf3 (Eimer/Bottich) mit einem geeigneten
ROhrgerat (wie Akkuschrauber/Motorquirl)

angemischt werden. Materialreste aus vor-
hergehenden Mischungen dirfen nicht im
RUhrbehdlinis vorhanden sein.

Es ist zweckméflig, ConCrys Slurry vorzule-
gen und unter stdndigem RUhren nach und
nach das Wasser bis zur gewiUnschten Kon-
sistenz hinzuzugeben. Die Schlédmme ist for
ca. 3 Minuten mit RGhrwerk 500-700 U/min.
zu rGhren. Es muss so lange gerUhrt werden,
bis eine homogene, klumpenfreie Konsistenz
erreicht ist.

Nur die Materialmenge anmischen, die in-
nerhalb von 20 bis 30 Minuten verarbeitet
werden kann.

Empfohlene Mischungsverhalinisse je nach Auftragungsmethode:

Auftragungsart Teilesﬁc::\yCrys VJ:;I:er oder ml/kg

Burste / Besen / Quast 3 1 1 kg Slurry + 300-400 ml Wasser
Kelle 4 1 1 kg Slurry + 250 ml Wasser
Spritzen” 5 3 1 kg Slurry + 600 ml Wasser

*) Das Mischverhéltnis kann sich je nach Geréateart/Druckstérke verdndern.

Auftragung

Die Auftragung erfolgt objektbezogen auf
der positiven oder negativen Wasserbelas-
tungsseite.

Das Produkt kann mit Birste, Quast, Besen,

Kelle oder im Spritzverfahren aufgetragen
werden.

Schlammen

Zwei Schichten auftragen. Auf senkrechten
Flachen immer 2-malig mit einer Gesamt-
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schichtdicke von ca. 1-1,5 mm auftragen.

Die erste Schicht ist sorgféltig in den Unter-
grund einzuarbeiten.

Die zweite Schicht wird auf die noch feuchte,
leicht klebrige erste Schicht aufgetragen.

Die Durchtrocknung der ersten Schicht ist zu
vermeiden.

Sollte aufgrund hoher Temperaturen oder
ldngerer Pausen die erste Schicht bereits
angetrocknet sein, sollte die Flache vor
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Auftragung der zweiten Schicht befeuchtet
werden.

Im Bodenbereich kann ConCrys Slurry dinn-
flussiger eingestellt werden, sodass ein leich-
tes, T-maliges Verteilen mit Besen oder
Burste/Quast moglich ist.

Spritzen

ConCrys Slurry kann mit Schnecken- oder
Peristaltikpumpen verarbeitet werden. Je
nach Erfordernis eine oder zwei Schichten in
runden Bewegungen aufspritzen. Die zweite
Schicht wird auf die noch feuchte, leicht kleb-
rige erste Schicht aufgetragen.

Die Durchtrocknung der ersten Schicht ist zu
vermeiden.

Aushértung und Nachbehandlung

Die Beschichtung sollte mind. 24 Stunden
gegen Witterungseinflisse (Sonne, Wind,
Regen, Frost etc.) geschitzt sein. Die Abdich-
tungsschicht ist mind. 3 Tage lang feucht zu
halten, wobei die erste Anfeuchtung einen
Tag nach der Auftragung erfolgt. Bei starker
Sonneneinstrahlung  oder Windbelastung
empfehlen wir, die Fladche mit wasserge-
trankten Jutebahnen abzudecken (keine Plas-
tikfolien verwenden).

Das Verfillen der Baugrube kann 3 Tage
nach der Beschichtung stattfinden.

In Innenrdumen mit hoher Luftfeuchtig-
keit hdartet das Material sehr gut aus. In
relativ trockenen Bereichen ist die Beschich-
tung mind. 3 Tage lang feucht zu halten.
In schlecht gelUfteten Rdumen und tiefen
Gruben sollte 24 Std. lang fur ausreichende
Luftung gesorgt werden.
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Bei der Abdichtung von Behdltern ist eine
Wiederbefillung nach 7 Tagen moglich.
Trinkwasserbehdlter sollten vor dem Befillen
grundlich mit Trinkwasser gespUlt werden.

ConCirys Slurry kann mind. 1T Monat bené-
tigen, um seine maximalen Abdichtungsei-
genschaften zu erreichen. Einflussfaktoren
sind Umgebungstemperatur, Lufifeuchtigkeit,
Zementart, Betonzusammensetzung etc.

Bei Betonflachen, die dauerhaft mit Flussig-
keiten in Kontakt kommen (Schwimmbéder,
Tanks, Wasserbecken, Abflussrohre usw.),
muss ConCrys Slurry mind. 7 Tage ausre-
agieren, bevor die FlUssigkeit eingebracht
wird.

Verbrauch
Bei einer Schicht (leichte Feuchtigkeit):
0,75 kg/m2.

Bei zwei Schichten: 1,2 - 1,5 kg/m? (ent-
spricht ca. 1 bis 1,5 mm Schichtdicke).

Bei unebenen Untergrinden erhdht sich der

Materialbedarf entsprechend der Oberfla-
chenstruktur.

Verarbeitungstemperatur

ConCrys Slurry kann zwischen + 10 °C und
+ 30 °C verarbeitet werden.

Niedrige Temperaturen verléngern, hohe
Temperaturen verkirzen die Abbindezeit.

Reinigung der Gerdatschaften

Die noch frischen Materialreste mit Wasser
abspulen. Angetrocknetes Material mit work-
tec® Mineralreiniger entfernen.
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Technische Daten auch vom jeweiligen Feuchtigkeitsgehalt
des Betons ab.

hegregaEsianes s () * Wdhrend des Trocknungsprozesses kann

es zu leichten AusblUhungen kommen.

Farbe: hellgrau Diese stellen keinen Mangel dar und kén-
nen leicht mit einer Burste oder einem Be-

Geruch: geruchslos sen entfernt werden.

Spezifisches Gewicht: 1,6 g/cm? * Die Bildung von Kondenswasser auf der
Abdichtungsschicht ist zu vermeiden.

Belastbarkeit Regen: nach ca. 24 Std. D .

) N * Da ConCrys Slurry zur Reaktion Wasser
(ble'l;?o C, 60 % geg.elren:‘nocica. 57§|fd und Sauerstoff benétigt, darf die behan-
rel. LF): Ve ;’ullrng.' noch ca. 5 Tg' delte Oberfléche auf keinen Fall mit einer

eriuiien: nach ca. 3 1g. Plastikfolie o. &. abgedeckt werden.
Druckfestigkeit nach 7 Tg: ~ 18 N/mm? * Nicht zu behandelnde Fléchen sind vor
nach 14 Tg: ~ 21 N/mm?2 der Einwirkung von ConCrys Slurry zu
nach 28 Tg: ~ 25 N/mm? schitzen.
. ‘ * ConCrys Slurry darf nicht als Zusatzmittel
Wasserdichtheit for Beton oder Putze benutzt werden.
gem. PG MDS (10  bestanden .
m WS) * Das Produkt ist als dekorative Oberfla-

chenbeschichtung nicht geeignet. Auf-
Wasserundurchlés- ‘ grund seiner hohen Reaktivitét und Was-
skl gem, CRDLE 13 bar, von der negativen serdampfdurchldssigkeit vertrégt es keine
48-92 (USA) und positiven Seite filmbildende Beschichtungen.

* ConCrys Slurry ist mit Grundierungen und
synthetischen Beschichtungen aller Art
Lagerung nicht vertraglich (Acrylat-, Vinyl-, Polyure-

. : than-, E beschicht tc.).
In der ungeéffneten Originalverpackung in an-, Epoxybeschichtungen etc.)

trockenen und gut belUfteten Rdumen bei * Die ConCirys Slurry kann mit einer Mértel-/
Temperaturen bis max. 30 °C lagern. Estrichschicht Uberzogen werden, die eine
Mindeststérke von 10 mm haben muss.
Dies darf erst nach einer Mindestreakti-
onszeit von 4 Wochen erfolgen. Die Reak-
tionszeit ist von Temperatur, Luftung und
Grad der anfénglichen Durchfeuchtung
abhdngig.

Bei sachgemé&fer Lagerung hat das Produkt
eine Mindesthaltbarkeit von 12 Monaten ab
Herstellungsdatum.

Hinweise

* Bei Betonen mit hohem Flugascheanteil . o .
kann es zu Verférbungen kommen und Sicherheitshinweise

eingeschréinkter Wirkung. Der Umgang mit zementhaltigen Produkten

* Unterschiedliche Verférbungen héngen sollte aufgrund der hohen Alkalitat immer mit
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Handschuhen, Schutzbrille und einem Mund-
schutz erfolgen! Bei der Verarbeitung nicht
essen, rauchen oder trinken und vor den
Pausen und nach Beendigung der Arbeiten
die Hénde waschen.

. . EAG GmbH
Weitere  Informationen zu Handhabung Ringstr. 4

und Transport entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkit. D-30457 Hannover

. . 14
Die Entsorgung des Produktes und seiner Ver-
" . 2 04220

packung hat geméf geltender Vorschriften zu

erfolgen und liegt in der Verantwortung des EN 1504-2
Endbesitzers des Produktes. ConCrys Slurry

Oberflachenschutzprodukt
Regulierung des Feuchtehaushaltes
Prinzip 2.2 (C)

H = Kapillare Wasseraufnahme und
GeblndegrOBen Wasserdurchléssigkeit .............ccceo.e. w < 0,1 kg/m? x ho®
25 kg recyclefdhige Foliensédicke Wasserdampfdurchldssigkeit ...............couee.. Klasse I - S, < 5 m

. ! Abreifiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit ..... > 1,0 N/mm?2
1,5 und 10 kg Eimer Brandverhalfen .........cccccoeiiiiniiceseeeee Klasse A1

Dieses Datenblatt, wie auch alle weiteren Empfehlungen und technischen Informationen, dient ausschlief3lich zur Beschreibung der Eigenschaften
des Produktes, seiner Anwendungsgebiete und seiner Verarbeitung.

Die hier wiedergegebenen Daten und Informationen basieren auf technischen Erkenntnissen, welche aus entsprechender Literatur sowie aus
Versuchen in Labor und Praxis stammen.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben zum Verbrauch sind Erfahrungswerte. Sie kénnen daher von Anwendungsfall zu Anwendungsfall
aufgrund anderer Bedingungen vor Ort schwanken. Der tatséichliche Materialbedarf sowie die Eignung des Produktes kann nur direkt am Objekt
durch das Anlegen von Musterfléichen ermittelt werden. Dieses liegt in der Verantwortung des Kunden. Die Verwendung der Produkte erfolgt unter
der Verantwortung der jeweiligen Anwender. Rechtsverbindlichkeiten kénnen aus diesem technischen Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle friheren Ausgaben. (Stand 03/2023)
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